
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

БАНКЕТНОГО ТЕКСТИЛЯ 

 

1. Сложные загрязнения необходимо обрабатывать как можно быстрее — 

так проще отстирать пятна. 

2. Соблюдать температурный режим стирки, для столового текстиля обычно 

не выше 40 градусов 

3. Стараться не  использовать во время стирки хлорсодержащие вещества.  

Это ослабляет нити, ткань может начать рваться.  

4. Не перебарщивать с отбеливателем — это, в сочетании с железистой 

водой, приведет к порче ткани. 

5. Использовать современное стиральное и отжимное оборудование . 

Некачественное оборудование оказывает излишнее механическое 

воздействие на текстиль. 

6. Сушить скатерть нужно в расправленном виде, избегая складок и 

заломов. 

7. Перед тем, как гладить  постиранный текстиль, нужно проверить его на 

наличие пятен, т.к. после тепловой обработки пятна фиксируются на ткани, 

и в дальнейшем их выведение будет практически невозможно. 

8. Текстиль следует не досушивать и гладить в полусухом состоянии, тогда он 

будет легко отглаживаться. 

9. Исключить длительное прямое воздействие солнечных лучей :цветная ткань 

выгорает, белая желтеет. 

10. При выборе хлопковых и льняных скатертей необходимо помнить, что 

после стирки они дают усадку. Поэтому размер скатерти подбирайте из 

расчета, что ткань может сесть в общей сложности на семь-десять 

сантиметров. 


